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NOTAS:

1. A estabilidade da estrutura proposta deverd ser analisada mediante a utilizagdo de pardmetros de resisténcia

dos solos de aterro e

fundagdo, que deverdo ser obtidos através de ensaios especificos;

2. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgdnica e outras impurezas, e deverdo

apresentar expansividade
inferior a 2,0% (ensaio CBR);

3. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura méxima acabada de 25 cm, até atingir o grau

de compactagdo

minimo de 98% em relagdo & energia normal de compactagdo, e desvio de umidade méximo de 2%. Junto a

face, com largura

mTinima de 1,0 m, a compactagdo deve ser processada através do uso de placas vibratérias ou sapos

mecdnicos, para evitar dano
pela proximidade do rolo compactador;

4. A execugdo da face, colocagdo dos Gabides e a execugdo do aterro devem ser simultdneas, ou seja, o

levantamento do muro

deve ser efetuado concomitantemente com a execugdo do aterro;

5. Para execugdo da estrutura aqui apresentada, deverdo ser realizados ensaios de campo e laboratdrio a fim de

verificar e confirmar
as caracteristicas dos solos e o nivel freGtico;

6. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locagdo da estrutura

proposta;

7. As escavagdes proximas d estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;

8. Este estudo tem como finalidade a apresentagdo da geometria e estimativa de custos, portanto todos os dados

hidréulicos,

geotécnicos e geométricos deverdo ser verificados e confirmados;

9. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protegdo contra erosSes superficiais.

Gabido Tipo Caixa

Gabides tipo Caixa sdo confeccionados com malha hexagonal de dupla torcdo, produzida a partir de arames com revestimento polimérico, no didmetro
externo 3,40 mm, em conformidade com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3, suas caracteristicas de desempenho sdo apresentadas abaixo. Os
Gabides tipo Caixa sdo subdivididos em células por diafragmas, inseridos a cada metro durante a fabricacdo (excecdo feita aos gabides com
comprimento inferior a 2 m, que ndo recebem diafragmas). Para as operagdes de montagem (amarracdo e atirantamento) dos gabides, sdo necessdrios
arames de amarracdo, que também recebem o mesmo revestimento polimérico.

Ensaio de abrasd@o >100.000 ciclos NBR 7577 / EN 60229 (Adaptado)
Resisténcia quimica em ambiente aquoso 1<pH<14 Consultar tabela de resisténcia quimica*

For¢ca méxima de puncionamento 22.75 kN ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia da conexdo na borda 27.00 kN/m ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia & corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich) <g§;i§giizﬁio ENISO 6988 (0.2 gﬁ”:gg%_%mc 2 dme agua)
Resisténcia a corrosdo e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidacdo apds 6000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3
Temperatura de fragilidade -35°C NBR 8964 / EN 10223-3

Arame de Amarragdo

suas caracteristicas de desempenho sdo apresentadas abaixo.

Os arames de amarracdo sdo revestidos com polimero e utilizados nas operacdes de amarracdo e atirantamento, para a montagem e instalag&o dos
gabides e demais produtos de malha hexagonal de dupla torcdo, estes dispositivos metdlicos sdo produzidos com o mesmo tipo de ago utilizado para a
fabricagdo das malhas, garantindo que as estruturas, construidas com tais materiais apresentem caracteristicas monoliticas. O arame de amarracdo é
produzido a partir de arames revestidos com polimero, no diGmetro externo 3,2 mm, em conformidade com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3,

Ensaio de abraséo

>100.000 ciclos

| NBR 7577 / EN 60229 (Adaptado)

Resisténcia quimica em ambiente aquoso

1<pH<14

Consultar tabela de resisténcia quimica*

Tensdo de ruptura

380 a 500 classe A mPa

| NBR 8964/ EN 102233 /NB 709

Resisténcia & corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich)

<5% de oxidacdo
apds 250 ciclos EN

EN ISO 6988 (0,2 dm? SO2 para 2 dm? dgua)

10223-3

Resisténcia a corrosdo e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina)

<5% de oxidacdo apds 6000 horas |

ENISO 9227 / EN 10223-3

Temperatura de fragilidade

-35°C

NBR 8964 / EN 10223-3

Gabido Tipo Colchdo

também recebem o mesmo revestimento polimérico.

Os gabides tipo colchdo sdo confeccionados com malha hexagonal de dupla tor¢do, produzida a partir de arames com revestimento polimérico, no
digmetro externo de 3 mm, em conformidade com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3, suas caracteristicas de desempenho sdo apresentadas
abaixo. Os gabides tipo colchdo sdo subdivididos em células por diafragmas de parede dupla, que reforcam os elementos, aumentando a rigidez das
estruturas construidas. Para as operacdes de montagem (amarragdo e atirantamento) dos colchdes, sGo necessdrios arames de amarragcdo, que

Ensaio de abrasdo >100.000 ciclos NBR 7577 / EN 60229 (Adaptado)
Resisténcia quimica em ambiente aquoso 1<pH<14 Consultar tabela de resisténcia quimica*

Forca méxima de puncionamento 15.50 kN ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia da conexdo na borda 21.00 kN/m ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia a corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich) <2%;e2§3ii§;o€;o ENISO 6988 (0.2 SL“:SQOQ%ENO 2.dm? agua)
Resisténcia a corrosdo e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidacdo apds 6000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3
Temperatura de fragilidade -35°C NBR 8964 / EN 10223-3

Especificagao - MacTex® H 40.2

Descrigdo Geotéxtil ndotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.
Resisténcia longitudinal & tragdo (Faixa larga) 10,00 kN/ m ASTM D 4595 Embalagem:
Alongamento (Faixa larga) 50,00 % NBR ISO 10319 Bobinas
Propriedades  |Resisténcia ao puncionamento CBR 1,50 kN ASTM D 6241 / NBR 1223p DimensBes:
Permeabilidade normal 0,20 cm/s ASTM D 4491 / NBR ISO 110582,30 x 100,60 m
Gramatura 200,00 g/ m? ASTM D 5261 / NBR ISO 9¢644’6° x 100,00 m
A estabilidade e a seguranga da estrutura proposta s6 podem ser garantidas & longo prazo através da utilizagdo de |gepssintét
alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam d&s propriedades listadas.
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INFRAESTRUTURA URBANA
ASUNTO:
PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE COM APOIO EM ESTRUTURA DE GABIOES
CAIXA E COLCHAO RENO DO MUNICIPIO DE TABATINGA /SP.
LOCAL:
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA CAROLINA MALA SPINA.
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- “|| Prefeito: Eduardo Ponquio Martinez
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Areas /Quantitativos
AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:
RAFAEL CARDOSO GARCIA
Engenheiro Civil
CREA/PR: SP-2613419792/D
Crea/SP 506.936.764-8
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